
Doporučení pro dodání filmové předlohy pro zhotovení 

leptané šablony, 

 je třeba dodat dvě filmové předlohy zrcadlově převrácené tak aby citlivá emulse byla 

proti sobě (viz. obrázek)  

 je třeba, aby optické značky pro navádění byly přibližně ve vzdálenosti 80 až 100 mm 

od motivu plošek  

 kresbu je třeba zhotovit tak, aby v místech, kde bude nanešena pájecí pasta, nebo 

lepidlo byla černá plocha.  

 z důvodů podleptání šablony, musí být velikost plošek, nebo otvorů menší cca o 

0,1mm ze všech čtyř stran  
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